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Fig. 1. Reste/'ande dynamisk E-modul efter frysning 
av cementbruk med vct=0,54 och hydratationsgrad 
60%. 
Olika vattenmättnadsgrader har markerats. 

Fig. 2. Restemnde dynamisk E-modul efter frys­
ning av fementbruk med vct=0,64 och hydrata­
tionsgrad 72 %. 
Olika llattenmättnadsgrader har markerats. 
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1.0 S 

kan vidare konstatera att Skr i t är större för 
cementbruket med det högre värdet på vet, 
vilket kvalitativt stämmer med andra experi­
mentella och teoretiska studier: �~�r�i� t ökar 
när materialet blir mer permeabelt. 

Slutligen kan konstateras att båda cement­
bruken har dålig frostbeständighet. Den kri­
tiska vattenmättnadsgraden passeras redan 
under det första dygnets vattensugning (Skap 
>Skrit), vilket är sämre än för det lösbrän­
da tegel, som redovisades i del L Om de 
två cementbruken skall bli frostbeständiga 
erfordras luftinblandning. 

Ett annat ·intressant exempel på metodens 
användning visar fig. 3 och 4, avseende två 
olika fabrikat av högtrycksånghärdad gasbe­
tong med ungefär samma densitet (502 resp 
516 kg/m3). Gasbetongen i fig. 3 är ce­
mentbaserad och mer finporig än den kalk­
baserade gasbetongen i fig. 4. Graden av 
frostbeständighet är väsentligt olika hos de 
två fabrikaten. I fig . 3 har �~�r�i� t inte upp­
nåtts ännu efter 10 dygns vattensugning me­
dan i tig. 4 Skri t passeras redan under det 
första dygnet. Skillnaderna ligger huvudsak­
ligen i Sakt, mindre i �~�r� i t· 

3. Reologi - krympning hos betong 

Projektledare: Civi,lingenjör Lennart Ahl­
gren, professor Sven G. Bergström och tekn. 
lic. Anders Nielsen. 

Våra reologistudier rörande betong och 
närbesläktade material har dels gällt kryp­
ning hos högtrycksånghärdad gasbetong, re­
dovisat i del I, - dels en studie av betongs 
krympning. Den senare undersökningen har 
gjorts på uppdrag av Statens Betongkom­
mitte och har bl.a. haft till mål att med 
europeiska betongkommittens (CEB) rekom­
mendationer /3/ som underlag ge anvisning­
ar om hur krympningen kan beräknas med 
hänsyn tiU 
betongsammansättning 
klimat 
konstruktionens dimensioner 
t,iden 




































