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Sammanfattning 

En dammexplosion inom processindustrin kan få förödande konsekvenser och det finns 

många exempel på dammexplosioner där hela industrianläggningar har förstörts. Det är 

därför viktigt att vara medveten om och ha ett bra skydd mot dessa risker för att undvika 

skador, dödsfall och stora ekonomiska förluster. 

I Sverige har flera dammexplosioner inträffat som medfört allvarliga personskador samt 

omfattande materiella skador. Ett exempel är en arbetsplatsolycka i Trångsund där en 

dammexplosion i en dammsugare ledde till att tre personer skadades (SVT, 2017).  

Syftet med denna rapport var att studera de risker för dammexplosion och eventuell brand 

som kan uppstå i olika tillverkningsprocesser där det bildas metalldamm. Det var också att ge 

en översikt över kunskapsläget kompletterat med försök i laboratorieskala för ett antal olika 

material främst för att få förståelse för de grundläggande mekanismerna vid en explosion i 

metalldamm. 

Målet var att få en bättre bild av frekvens, orsak och verkan i samband med inträffade 

explosioner med metalldamm och att erhållna resultat kan nyttjas för att förbättra 

kunskapsläget inom industrin och definiera vilka framtida insatser som behövs för att höja 

kunskapsnivån ytterligare. 

För att ta ge en översikt av kunskapsläget om dammexplosioner med metalldamm har en 

litteraturstudie genomförts. Studien har utförts genom sökningar på Lunds universitets 

databas LUBsearch.  

Egna försök har utförts och en sammanställning av resultatet har gjorts. Försöken har utförts i 

brandlaboratoriet på Lunds Tekniska Högskola och på Carlfors Bruk som ligger utanför 

Huskvarna. Försöken har gjorts med olika metallpulver för att jämföra 

explosionsbenägenheten. 

En av de slutsatser som har kunnat dras av detta arbete är att det behövs mer kunskap och 

forskning om dammexplosioner. Det är viktigt att ta hänsyn till att det kan inträffa en 

explosion, speciellt för verksamheter där metalldamm förekommer. Partiklarnas utformning, 

storlek och vilket material det är har stor betydelse. Det finns många regelverk att följa men 

det är ibland otydligt vilka metallpulver går under eftersom brännbart damm inte omfattas av 

regler för explosiva varor då ämnena i ren form inte är explosiva. 
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1. Inledning 
I följande kapitel redovisas bakgrunden till arbetet, dess syfte och mål samt metod och 

avgränsningar. 

1.1. Bakgrund 

Metallpulver har flera olika användningsområden. Metallpulver kan användas i alltifrån 

stötdämpare till flingpaket. Exempel på användning är komponenter till fordonsindustrin, 

ytbeläggning, lödning, elektromagnetiska applikationer samt filter för vattenrening. Pulver 

kan användas för färgsättning i olika typer av färg. Det kan även användas mer praktiskt 

såsom smörjmedel och för blästring. Metallpulver används i bilindustrin, en bil tillverkad i 

Europa innehåller i genomsnitt ca 7 kg metallpulver. Det används metallpulver exempelvis i 

växellådor. Mycket metallpulver används vid tillverkning av komponenter. Med en 3D-

skrivare kan man med metallpulver skriva ut små detaljer, såsom smycken och urtavlor till 

armbandsklockor (Höganäs AB, 2017). 

En dammexplosion inom processindustrin kan få förödande konsekvenser och det finns 

många exempel på dammexplosioner där hela industrianläggningar har förstörts. Det är 

därför viktigt att vara medveten om och ha ett bra skydd mot dessa risker för att undvika 

skador, dödsfall och stora ekonomiska förluster. 

I Sverige har flera dammexplosioner inträffat som medfört allvarliga personskador samt 

omfattande materiella skador. Ett exempel är en arbetsplatsolycka i Trångsund där en 

dammexplosion i en dammsugare ledde till att tre personer skadades (SVT, 2017).  

Utomlands finns även exempel på allvarligare olyckor som orsakats av dammexplosioner. En 

katastrofal dammexplosion inträffade i Kina i augusti 2014 med 75 döda och ca 200 skadade. 

Av dessa 200 avled senare 71 till följd av sina skador vilket höjde det totala antalet omkomna 

till 146. På anläggningen i Kina tillverkades aluminiumfälgar och explosionen inträffade i det 

gemensamma utsugssystemet (Li, Yang, Yuan, & Eckhoff, 2016). Andra exempel är en 

explosion i aluminiumdamm vid Hayes Lemmerz i USA år 2003 som orsakade ett dödsfall  

(U.S. Chemical Safety and Hazard investigation board, 2005). 

Värt att nämna är även att de studenter som idag studerar till Brandingenjör i Lund får en 

föreläsning om dammexplosioner i sin utbildning som är baserad på en skrift av IPS (lägg till 

referens). Föreläsningen ges under kursen Brandkemi. Det har för över tio år sedan givits en 

avancerad extern kurs om dammexplosioner på LTH, Lunds Tekniska Högskola. 

1.2. Syfte och mål 
Eftersom dammexplosioner med metalldamm kan ge upphov till olyckor med allvarliga 

konsekvenser är det viktigt att känna till och förstå de risker som finns med metalldamm. 

Syftet med denna rapport är därför att studera de risker för dammexplosion och eventuell 

brand som kan uppstå i olika tillverkningsprocesser där det bildas metalldamm. Syftet med 

examensarbetet är också att ge en översikt över kunskapsläget, kompletterat med försök i 

laboratorieskala för ett antal olika material främst för att få förståelse för de grundläggande 

mekanismerna vid en explosion i metalldamm. 

Målet är att undersöka vilka skillnader som finns mellan olika metaller med avseende på hur 

kraftigt de reagerar och jämföra hur en dammexplosion med metalldamm skiljer sig från en 
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med organiskt damm. Målet är också att med hjälp av en litteraturstudie skapa en översiktlig 

bild av hur det vetenskapliga kunskapsläget ser ut samt att gå igenom vilka regelverk som 

omfattar brännbart damm. 

1.3. Frågeställningar 
För att uppnå målen med arbetet sattes följande frågeställningar upp.  

I vilka processer och utrustningar uppstår explosiv atmosfär? Finns det typiska 

bearbetningsprocesser eller maskiner som oftare leder till metalldammexplosioner? 

Var har metalldammet som högst koncentration och var sker oftast explosionen? Vilken 

kornstorlek och vilken geometri har partiklarna? 

Hur stor andel av de dammexplosioner som inträffar utgörs av metalldamm? 

Vad finns det för åtgärder för att förbygga och förhindra metalldammexplosioner? 

Vilka egna försök behövs för att få övergripande förståelse för metalldammexplosioner samt 

för att jämföra explosionsbenägenheten hos olika metallpulver? 

1.4. Metod 
För att uppfylla syfte och mål med arbetet har i huvudsak två metoder använts. Dels en 

litteraturstudie och dels egna praktiska försök.  

För att ge en översikt av kunskapsläget om dammexplosioner med metalldamm genomfördes 

en litteraturstudie. Studien utfördes genom sökningar på Lunds Universitets databas 

LUBsearch. LUBsearch är en gemensam ingång till bibliotekets samlade resurser. I 

sökmotorn är flera stora ämnesdatabaser såsom Scopus och Web of Science inkluderade 

(Lunds universitet, 2017).  

Litteratursökningen utfördes enligt följande:  

- Fastställande av vilka databaser som skulle användas  

- Fastställande av vilka sökord som skulle användas, i vilka kombinationer och med 

vilka operatorer 

- Urval av vilka källor som anses relevanta baserat på först titlar och sedan 

genomläsning av abstract 

- Sammanställning av resultat 

De sökkriterier som användes var att rapporterna skulle vara peer reviewed och tidsperioden 

2007 till 2017. Detta för att bara få med rapporter som är kvalitetsgranskade och för att få ett 

hanterligt antal referenser.  

Följande sökord användes: òdust explosion*ò AND metal, powder AND explosion AND 

metal, dammexplosion* (utan kriterier) 

LUBsearch valdes som den enda databas då det är det som Lunds Universitet använder sig 

av. Flera databaser är inlagda i LUBsearch och därför kommer mycket information med. 

Sökorden som användes valdes just för att resultatet som eftersöktes är det allmänna 

kunskapsläget över dammexplosioner med metalldamm. De sökningar som gjordes på 

engelska valdes på grund av att det går att använda olika ord för samma sak. Den sökning 
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som gjordes på svenska gjordes för att få med den svenska litteraturen, för att få några 

resultat togs dock kriterierna bort. 

För att sammanställa kunskapsläget gicks resultatet igenom och de rapporter som inte ansågs 

vara relevanta sållades bort, först genom att läsa igenom alla rubriker, sedan alla abstrakt och 

sist relevanta delar av rapporterna. Urvalskriterierna för denna gallring var att rapporterna 

skulle behandla explosionsegenskaper för metalldamm, möjliga åtgärder för att minimera 

risker med brännbart metalldamm eller utredningar och beskrivningar av inträffade olyckor 

med metalldamm. Efter gallringen var det 50 rapporter kvar. En sammanställning av dessa 

samt sammanfattande beskrivningar av vad som avhandlas i varje rapport finns i Tabell 7 i 

bilaga A.  

Det gjordes även en genomgång av de regelverk som idag finns.  

Egna försök har utförts och en sammanställning av resultatet har gjorts. Försöken har utförts i 

brandlaboratoriet på Lunds Tekniska Högskola och på Carlfors Bruk som ligger utanför 

Huskvarna. Vid försöken testades olika metallpulver för att jämföra explosionsbenägenheten. 

En mer detaljerad beskrivning av försöken och resultaten finns i kapitel 6.  

Därefter diskuterades och analyserades resultatet. 

1.5. Läsanvisningar  
Kapitel 2 ï Teori 

I detta kapitel förklaras och definieras dammexplosion. 

Kapitel 3 ï Genomgång av regelverk 

I detta kapitel beskrivs de regelverk som gäller idag för verksamheter där det finns risk för 

dammexplosioner och en jämförelse mellan dessa. 

Kapitel 4 ï Statistik och inträffade händelser 

I detta kapitel finns statistik för tidigare händelser. 

Kapitel 5 ï Praktiska försök 

I detta kapitel beskrivs försöken som gjorts och vilka resultat som erhållits.  

Kapitel 6 ï Diskussion 

I detta kapitel förs en friare diskussion angående problemställningar och övrigt som kommit 

fram under arbetsgång.  

Kapitel 7 - Slutsats och behov av vidare forskning  

Slutsatsen är en kortare samanställning av rapportens slutsatser. I kapitlet beskrivs också vad 

författarna tycker är önskvärt i framtiden. 

1.6. Avgränsningar och begränsningar 
För att den tidsram som sattes för arbetet från början skulle hålla har det blivit nödvändigt att 

göra avgränsningar under arbetets gång.  
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Endast det vetenskapliga kunskapsläget har undersökts och inte hur det ser ut hos de 

industrier som producerar eller hanterar brännbart metalldamm.   

Vid de praktiska försöken var det inte möjligt att utföra några kvantitativa mätningar av 

explosionsegenskaper. Detta på grund av att de testutrustningar som användes inte tillät detta. 

Istället har egna visuella jämförelser av flam- och plymhöjd legat till grund för bedömning av 

hur kraftigt de olika materialen reagerat. 
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2. Teori 
I detta kapitel redovisas några definitioner som är väsentliga i rapporten, teorin bakom 

dammexplosioner och det som tidigare tagits fram vid forskning. 

2.1. Definitioner 
Nedan redovisas definitioner på ord och begrepp som används i rapporten. De definitioner 

som inte har någon källhänvisning är egna definitioner av vad begreppen står för i denna 

rapport. 

Atomisering 

Metod för att framställa pulver. Metoden går ut på att smält metall hälls genom en dysa och 

utsätts för jetströmmar av högt tryck vilket gör att metallen sönderdelas i små droppar som 

sedan solidifieras och faller till botten av behållaren (Osika, Lavesson, & Svegborn, 2015). 

Damm 

Små fasta partiklar inklusive fibrer och flingor som faller utav egen tyngd men som under 

viss tid kan bli svävande i luften. (ref= 

Explosion 

En reaktion som innebªr en òsnabb avgivning av energi, till exempel en snabb avgivning av 

vªrme, exempelvis p¬ grund av en mycket snabb reaktion eller en snabb tryckºkningò (van 

Hees, 2015). 

Explosionsfarlig miljö 

Ett område där explosiv atmosfär kan förekomma samt intilliggande områden i vilka 

arbetstagare kan utsättas för fara orsakad av den explosiva atmosfären (Arbetsmiljöverket, 

2003). 

Explosiv atmosfär 

Explosiv atmosfär definieras enligt arbetsmiljºverket som òEn blandning av gas/gaser med 

annan gas, ånga, aerosol eller damm i vilken en hastig exoterm kemisk reaktion med eller 

utan påtaglig tryckvåg efter antändning sprider sig till hela eller större delen av den 

ofºrbrªnda blandningenò (Arbetsmiljöverket, 2003). 

Förbränningsentalpi 

Den totala energimängd som frigörs vid en stökiometrisk förbränningsreaktion, (Drysdale, 

2011).   
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K st 

En experimentellt framtagen konstant för tryckökningshastighet som en viss typ av damm ger 

upphov till vid en explosion. Kallas även deflagrationsindex eller tryckstegringskonstant. Kst 

beräknas enligt ekvation 1 nedan. 

ὨὴὨὸϳ ὑ ὠȾ  Ekvation 1. 

 

Där 

ὴ ὸὶώὧὯ ὦὥὶ 
ὸ  ὸὭὨ ί 

ὑ ὸὶώὧὯίὸὩὫὶὭὲὫίὯέὲίὸὥὲὸ ὦὥὶϽάϽί  

ὠ ὺέὰώά ά  

 

Ju högre värde på Kst desto kraftigare explosion kan dammet leda till (NFPA, 2012).   

Undre explosionsgräns 

Den lägsta koncentration av brännbart damm vid vilken en dammexplosion kan uppstå. 

Denna undre explosionsgräns kan ibland likställas med den undre brännbarhetsgränsen för 

gaser.    

MEC 

Minimum explosible concentration. Se lägsta explosionskoncentration.  

MIE  

Minimum ignition energy. Se tändenergi.   

MIT  

Minimum ignition temperature. Den lägsta temperaturen på en het yta som ett dammoln kan 

utsättas för och antända (Nessvi & Nilsson, 2011).  

Pmax 

Pmax och Kst är de explosiva egenskaperna som används för att mäta hur stor explosionen är. I 

grund och botten säger testerna hur stort tryck en innesluten explosion kommer generera och 

hur snabbt explosionen kommer att ske (Nessvi & Nilsson, 2011).  

Shot Peening  

Shot peening är en bearbetningsprocess som syftar till att stärka metalldelar mot korrosion 

och förlänga hållbarheten. Processen går ut på att ytan i fråga besprutas med små kulor av till 

exempel metall, keramiskt material eller glas (Progressive surface, 2017).  

Tryckstegringshastighet (dp/dt) 

Den högsta hastigheten för tryckstegring vid en innesluten explosion (Nessvi & Nilsson, 

2011).  

Tändenergi 
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Minsta tändenergi eller MIE är den lägsta energi som krävs för att antända en brännbar 

blandning av damm och luft (Arbetsmiljöverket, 2003).  

2.2. Dammexplosion 

Syftet med följande avsnitt är att ge en övergripande bild av fenomenet dammexplosioner, 

vilka mekanismer som ligger bakom, hur de uppstår och vilka åtgärder som kan vidtas för att 

förhindra dem. Avsnittet bygger till stor del på Rolf Eckhoffs bok Dust explosions in the 

process industries (2003).  

Hur en dammexplosion kan uppstå kan enklast förklaras med att förbränningshastigheten och 

intensiteten med vilka ett fast brännbart ämne brinner beror på hur finfördelat ämnet är. Detta 

eftersom att den totala kontaktytan med luften ökar med ökad finfördelning. Graden av 

finfördelning kan beskrivas som den totala ytan per volym- eller massenhet, så kallad specifik 

yta. Detta kan illustreras med hjälp av en kub som delas in mindre och mindre delar, se Figur 

1 nedan. 

 

Figur 1: Illustration av hur minskad partikelstorlek ger större specifik yta, figuren är återskapad efter förlaga från Rolf 

Eckhoff (Eckhoff R. K., 2003),  

Om partiklarna befinner sig i ett utrymme som är tillräckligt stort för att de ska kunna sväva 

fritt och storleken är 0,1 mm eller mindre blir de mycket lättantändliga och 

förbränningshastigheten mycket hög. Om ett sådant dammoln antänds i ett slutet utrymme 

kan det leda till en kraftig explosion (Eckhoff R. K., 2003).   

Ett enkelt och illustrativt sätt att beskriva förutsättningarna för en dammexplosion är med 

hjälp av den så kallade explosionspentagonen, se Figur 2 nedan. Den kan jämföras med 

brandtriangeln som beskriver förutsättningarna för att en brand ska uppstå. Förutom syre, 

bränsle och tändkälla krävs det för att en dammexplosion ska uppstå även att dammet är 

uppvirvlat och blandat med luften samt att koncentrationen ligger inom explosionsgränserna 

(Amyotte, Khan, & Dastidar, 2003).   
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Figur 2: Explosionspentagon.  

Både organiska och oorganiska ämnens damm samt vissa metallers damm kan ge upphov till 

dammexplosioner. Dammpartiklarnas egenskaper är avgörande för om en explosion kommer 

att uppstå: massa, densitet, specifik värmekapacitet och förbränningsentalpi. 

Förbränningsentalpin för till exempel vissa metaller är avsevärt högre än för till exempel 

stärkelse eller socker vilket innebär att damm från dessa metaller kan ge upphov till kraftigare 

explosioner än till exempel damm från organiska ämnen. Det är dock viktigt att notera att 

mängden syre begränsar hur mycket energi som kan frigöras vid en explosion vilket innebär 

att det vid en jämförelse av de olika ämnenas potentiella farlighet är viktigt att relatera 

förbränningsentalpin till mängden syre som finns tillgänglig i dammolnet. I Tabell 1 nedan 

finns förbränningsentalpier för några olika ämnen listade.   

Tabell 1: Förbrämningsentalpi för några olika ämnen, (Eckhoff R. K., 2003). 

Ämne Förbränningsentalpi (kJ/mol) 

Kalcium (Ca) 1270 

Magnesium (Mg) 1240 

Aluminium (Al)  830 

Järn (Fe) 530 

Stärkelse  470 

Sackaros 470 

Även andra faktorer såsom kemisk sammansättning, fuktinnehåll och partiklarnas 

storleksfördelning påverkar dammets antändlighet och explosionsintensitet. För att en partikel 

ska kunna sväva länge i luften krävs låg densitet, liten massa och så stort förhållande 

yta/massa som möjligt. Den ideal dammkoncentrationen för att åstadkomma kraftigaste 

reaktion ligger oftast strax ovanför den stökiometriska blandningen se Figur 3 (Eckhoff R. K., 

2003). 
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Figur 3: Illustration av hur maximalt explosionstryck och lägsta tändenergi varierar med varierande dammkoncentration, 

figuren är återskapad efter förlaga från Rolf Eckhoff (Eckhoff R. K., 2003). 

En dammexplosion kan liknas vid en gas- eller ångmolnexplosion. Precis som för explosioner 

med gasformiga ämnen kan dammexplosioner endast ske om dammkoncentrationen ligger 

inom ett visst område. Med dammkoncentration menas massan damm per volymenhet 

dammoln. Detta så kallade explosionsområde har för damm generellt en undre gräns på cirka 

50ï100 g/m³ och en övre gräns på cirka 2ï3 kg/m³. Explosionsgränserna är dock inte lika 

tydliga för damm som för gaser och det har visats att den undre explosionsgränsen beror på 

vilken partikelstorlek dammet har (Eckhoff R. K., 2003).  

För att ett dammoln ska antända krävs en tillräckligt kraftig tändkälla. Vanliga tändkällor kan 

till exempel vara glödande eller brinnande damm, öppna lågor, heta ytor, värme från 

mekanisk påverkan eller elektriska urladdningar och ljusbågar.   

Det finns metoder för att inertera processer där brännbart metalldamm förekommer. Hur MIE 

för aluminiumpulver beror av kvävgashalten i luften har undersökts varvid resultatet blev att 

en kvävgashalt på 90 % innebar en ökning av MIE till över 1000 mJ, vilket inte är vanligt 

förekommande vid elektrostatiska urladdningar i processindustrier (Choi, Sakasai, & 

Nishimura, 2015). För magnesiumpulver innebar en kvävehalt på 97 % att MIE ökade till 200 

mJ (Choi, Sakasai, & Nishimura, 2016).  

En dammexplosion kan också vara en tändkälla i sig själv. Detta genom att trycket från en 

första explosion virvlar upp eventuella dammskikt som sedan antänds i en så kallad sekundär 

explosion. Det är ofta så att den första utlösande explosionen är relativt liten, dock tillräcklig 

för att virvla upp damm från till exempel balkar, avsatser eller andra ytor där damm 

ansamlats. Detta kan i sin tur leda till en större sekundär explosion och om det sker i en sluten 

volym även till detonation (Hayden, 2004). I Figur 4 nedan illustreras principen för en 

sekundär dammexplosion.  
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Figur 4: Illustration av en sekundär dammexplosion. En initial  explosion skapar en tryckvåg som virvlar upp damm som 

sedan antänds och skapar en sekundär explosion.                              

Damm eller pulver med partikelstorlek mindre än 1 µm, så kallat nanodamm har blivit allt 

vanligare och används vid tillverkning av flera olika typer produkter. Som nämndes tidigare 

har partikelstorleken stor betydelse för explosionsegenskaperna och det kan antas att 

nanodamm skulle vara farligare än damm med större partikelstorlek. Det har dock visat sig 

att det inte nödvändigtvis är på det viset. Visserligen har nanodamm väldigt låg lägsta 

tändenergi, lägre än 1 mJ (Wu, Chang, & Hsiao, 2009). Pmax och Kst blir högre med minskad 

partikelstorlek men bara till en viss gräns, 100 nm för Al (Wu, Ou, Hsiao, & Shih, 2010) och 

400 nm för Mg (Mittal, 2014), varefter de minskar. Det framkommer dock även att det kan 

vara svårt att få till dammoln med så små partiklar då dessa på grund av starka 

interpartikulära krafter tenderar att bilda större klumpar (Eckhoff R. K., 2012). Vad gäller 

praktiska försök kan det påpekas att det finns en problematik kring skalning av främst Kst, det 

blir inte samma värden vid småskaliga och storskaliga försök (Van Wingerden & Scott, 

2014). 

2.3. Åtgärder 

Konsekvenserna av en dammexplosion kan bli stora. Det kan ske förödande olyckor med 

dammexplosioner av metalldamm. Det finns flera åtgärder som kan vidtas för att minska 

riskerna. Nedan listas exempel på åtgärder. 

Utvecklade bränder i metalldamm är närmast omöjliga att bekämpa. Det bästa 

tillvägagångssätt är att isolera materialet så mycket som möjligt, om det kan göras på ett 

säkert sätt. 

 

De exempel på åtgärder som presenteras nedan hämtades från (Nessvi & Nilsson, 2011), 

(Europeiska kommisionen, 2003), (Arbetsmiljöverket, 2003), (Arbetarskyddstyrelsen, 1981) 

samt intervju under platsbesöket på Carlfors bruk (Björklund, 2017). 
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Exempel på åtgärder/rekommendationer för att minska skadorna 

¶ Se till att byggnader, lokaler, maskiner och apparater förses med tryckavlastare som 

avlastar en explosion till ofarlig plats (Nessvi & Nilsson, 2011). 

¶ Se till så att utrymningsvägar finns ordnade, att de anställda känner till dessa och att 

det går snabbt att utrymma lokalen (Arbetsmiljöverket, 2003). 

¶ Användning av släcksystem i utsatta utrustningar som genom att snabbt detektera 

explosioner och spruta in släckmedel sänker explosionstrycket till en nivå som 

utrustningen kan hantera (Nessvi & Nilsson, 2011). 

¶ Inneslutning av explosion med explosionshållfast utrustning eller explosionsisolering 

som förhindrar explosioner från att sprida sig mellan olika processdelar (Nessvi & 

Nilsson, 2011). 

¶ Användning av vatten på bränder är extremt farligt och skapar betydande risker och 

faror. 

 

Exempel på åtgärder för att förhindra  att dammexplosioner uppstår 

¶ Hålla rent i lokaler där brännbart damm hanteras och inte låta brännbart damm 

ansamlas i stora mängder (Arbetarskyddstyrelsen, 1981). 

¶ Kontroll av möjliga antändningskällor (Arbetsmiljöverket, 2003). 

¶ Ordna arbetet så att det generas och ansamlas så lite damm som möjligt. Detta gäller 

speciellt det allra finaste och torraste dammet (Arbetarskyddstyrelsen, 1981). 

¶ Håll lokaler och inredning, maskiner, apparater och ledningar fria från damm. 

¶ Undvik uppvirvling och spridning av damm vid renhållning (Arbetarskyddstyrelsen, 

1981). 

¶ Välj maskiner, apparater och transportörer som är dammtäta och utan dammsamlande 

fickor (Arbetarskyddstyrelsen, 1981). 

¶ Ordna utsugning av dammet. Helst separat utrustning för varje slag av damm och för 

varje apparat eller grupp av apparater (Arbetarskyddstyrelsen, 1981). 

¶ Skilj bort föremål som kan orsaka gnistbildning då de kommer in i kross eller kvarn 

(Arbetarskyddstyrelsen, 1981).  

¶ Ordna förbindelser av metall mellan maskiner, apparater och trummor och delar av 

dessa. Jorda förbindningen för att avleda statisk elektricitet (Arbetsmiljöverket, 2003). 

¶ Undvik alltför låg luftfuktighet i lokalen för att undvika statisk elektricitet 

(Arbetsmiljöverket, 2003). 

¶ Inertering med till exempel kvävgas (Arbetsmiljöverket, 2003).  

¶ Förebyggande av tändkällor, eliminera tändkällor till exempel genom att elektrisk 

utrustning som används är EX-klassad (Europaparlamentet, 1999).  
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3. Genomgång av regelverk 
I detta kapitel redovisas vilka regelverk som gäller för miljöer där dammexplosioner kan 

inträffa.  

De regelverk som finns idag och gäller för explosionsrisk i Sverige är AFS 2003:3, EU-

direktiv 1999/92/EG, Standarder och BBR verksamhetsklass 6. 

I USA är det bland annat NFPA 484, NFPA 654, NFPA 499, NFPA 68, NFPA 69 och NFPA 

652 som gäller. 

3.1. Europeiska regler 
Europiska Unionen har infört två direktiv som behandlar problemen med explosiva miljöer. 

EU-direktiven benämns oftast ATEX-direktiven och behandlar alla former av explosiva 

miljöer, allt från gas till damm. 

Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/92/EG om minimikrav för förbättring av 

säkerhet och hälsa för arbetstagare som kan utsättas för fara orsakad av explosiv atmosfär 

antogs av Europaparlamentet och Europarådet den 16 december 1999. I dokumentet anges 

vilka skyldigheter arbetsgivare har när det kommer till explosionsskydd.    

Enligt Direktiv 99/92 har arbetsgivaren ett antal skyldigheter när det kommer till att 

förebygga explosioner i verksamheten. Bland annat ska de områden där explosiv atmosfär 

kan uppstå klassificeras i zoner beroende på hur ofta explosiv atmosfär uppkommer. 

Zonklassificeringen är densamma som i AFS 2003:3. Ett explosionsskyddsdokument som 

redovisar vilka explosionsrisker som finns, vilka åtgärder som vidtagits och vilka områden 

som klassificerats i vilka zoner ska upprättas. Tändkällor i form av elektrostatiska laddningar 

från kläder skall förebyggas genom att arbetstagare förses med arbetskläder som inte ger 

upphov till sådana laddningar. Utrustning, skyddssystem och varje tillhörande 

anslutningsanordning får endast användas om det i explosionsskyddsdokumentet framgår att 

den är lämplig att användas i explosiv atmosfär (Europaparlamentet, 1999). 

3.2. Arbetsmiljöverkets föreskrifter 
Det europeiska direktivet är infört i svensk lagstiftning genom AFS 2003:3 som är 

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbete i explosionsfarlig miljö samt allmänna råd om 

tillämpningen av föreskrifterna. Allmänna råd är inte tvingande utan är till för att förtydliga 

innebörden i föreskrifterna och ge rekommendationer, bakgrundsinformation och 

hänvisningar. Föreskrifterna gäller där någon i arbetet kan utsättas för fara orsakad av 

explosionsfarlig miljö i byggnader, lokaler, utrustningar eller andra tekniska anordningar och 

på arbetsplatser i övrigt där explosionsfarlig miljö kan förekomma. Transportmedel som är 

avsedda att användas i explosionsfarlig miljö omfattas också av dessa föreskrifter 

(Arbetsmiljöverket, 2003). 

Allmänt i AFS 2003:3 är att utrustning, installationer, skyddssystem, komponenter, 

anordningar, verktyg och material ska vara riskbedömda och lämpliga för den explosiva 

atmosfär de används i. De ska också underhållas så att explosionsskyddet upprätthålls. 

Byggnader, lokaler och arbetsplatser ska vara utformade, så långt det är möjligt, så att inte 

någon person utsätts för risk att skadas om en explosiv atmosfär antänds. Hantering och 

rutiner ska vara riskbedömda och lämpliga för den explosiva atmosfär de är avsedda för 

(Arbetsmiljöverket, 2003). 



14 

 

Arbetsgivaren måste se till att den som vistas i en explosionsfarlig miljö har lämplig 

utbildning och kunskap. För att förebygga explosioner ska lämpliga tekniska och 

organisatoriska åtgärder vidtas. För arbetsplatser där explosionsrisk föreligger ska 

arbetsgivaren innan arbete påbörjas upprätta ett explosionsskyddsdokument som är baserat på 

riskbedömningen. Dokumentet ska hållas aktuellt (Arbetsmiljöverket, 2003). 

Ämnen som vid hantering kan förekomma i form av damm ska betraktas som material som 

kan bilda explosiv atmosfär om inte en undersökning har visat att de inte kan orsaka en 

explosion. Om man ska skicka iväg ämnen för dammexplosionsprov så ska provet vara 

representativt för dammexplosionsrisken. Det är viktigt att vara noga med fukt/vattenhalt och 

förpacka diffusionstätt. Man ska begära minst bestämning av lägsta tändenergi. Testmetod 

och testapparatens volym bör alltid anges (Arbetsmiljöverket, 2003). 

Utbildningar för dammexplosioner ges regelbundet av utbildningsföretag, högskolor och 

brandförsvarsföreningen (Arbetsmiljöverket, 2003). 

3.3. Amerikanska regler 
National Fire Protection Association är en icke-vinstdriven organisation som arbetar för att 

reducera antalet dödsfall, personskador och ekonomiska skador till följd av brandrelaterade 

orsaker. För att göra detta ger de ut regelverk och standarder om allt från släcksystem till 

elinstallationer. Det finns ett antal standarder som gäller brännbart damm och 

dammexplosioner (NFPA, 2017). Nedan presenteras de standarder som bedömts som 

relevanta när det gäller dammexplosioner med metalldamm.   

NFPA 484, NFPA 654, NFPA 499, NFPA 68, NFPA 69 och NFPA 652 gäller i USA. 

NFPA 484 Standard for Combustible Metals 

Denna standard gäller för produktion, bearbetning, efterbehandling, hantering, återvinning, 

förvaring och användning av alla metaller och legeringar som befinner sig i en form som kan 

förbrännas eller explodera, samt för operationer där metall eller metallegeringar utsätts för 

bearbetning eller efterbehandling som producerar brännbart pulver eller damm. 

NFPA 654 Standard for the Prevention of Fire and Dust Explosions from the 

Manufacturi ng, Processing, and Handling of Combustible Particulate Solids 

Denna standard presenterar säkerhetsåtgärder för att förebygga och mildra bränder och 

dammexplosioner i anläggningar som hanterar brännbara partikelformiga fasta ämnen. 

NFPA 499 Recommended Practice for the Classification of Combustible Dusts and of 

Hazardous (Classified) Locations for Electrical Installations in Chemical Process Areas 

Denna rekommenderade praxis presenterar kriterier för att bestämma antändningsrisker i 

kemiska processområden där brännbart damm produceras, bearbetas eller hanteras för att 

hjälpa till vid val av elektriska system och utrustning för säker användning på klassificerade 

platser. 
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NFPA 68 Standard on Explosion Protection by Deflagration Venting 

Denna standard gäller konstruktion, placering, installation, underhåll och användning av 

anordningar och system som släpper ut förbränningsgaserna och trycket som härrör från en 

deflagration i en inneslutning så att strukturella och mekaniska skador minimeras. 

NFPA 69 Standard on Explosion Prevention Systems 

Denna standard ger krav på att installera system för förebyggande och kontroll av explosioner 

i kapslingar som innehåller brandfarliga koncentrationer av brandfarliga gaser, ångor, dimma, 

damm eller hybridblandningar. 

3.4. Europeiska och svenska standarder 
Det finns flera fördelar med att ha gemensamma tekniska regler. Genom att utforma 

standarder blir säkerhetsfodringar tydliga och utvecklingskostnaderna rimliga samtidigt som 

marknadens acceptans för produkten eller tjänsten ökar. Standarder underlättar utvecklingen 

och höjer elsäkerheten. Många standarder inom elområdet beskriver tekniska lösningar och 

metoder som åstadkommer den elsäkerhet som föreskrivs av svenska myndigheter och av 

EU. 

SS-EN 61241-10 

Standard EN 61241-10 är en standard primärt utgiven av det internationella 

standardiseringsorganet, IEC (International Electrotechnical Commission), som sedan 

vidareutvecklats av CENELEC (Comité Européen de Normalisation Electrotechnique) som är 

ett europeiskt standardiseringsorgan för att harmonisera nationella standarder inom 

elområdet. 

Svensk standard SS-EN 60079-10-2 

Explosiv atmosfär ï Del 10-2: Klassning av områden med explosiv dammatmosfär. 

Svensk standard SS-EN 13463-1:2009 

Explosiv atmosfär ï Icke elektrisk utrustning avsedd för användning i explosiv atmosfär ï 

Del 1: Grundläggande metoder och krav. 

Svensk standard SS-EN 14491:2012 

Explosiv atmosfär ï Dammexplosionsskydd genom tryckavlastning.  

3.5. Boverkets byggregler 
I Boverkets byggregler 24 (BBR) används begreppet verksamhetsklass 6 för lokaler med 

förhöjd sannolikhet för uppkomst av brand eller där en brand kan få ett mycket snabbt och 

omfattande förlopp. Lokaler som omfattas av föreskriften är främst sådana där lättantändligt 

material tillverkas och bearbetas i mer än ringa omfattning eller där lättantändligt damm kan 

anhopas. BBR ställer dock inte några specifika krav på lokaler där brännbart damm hanteras 

utan hänvisar till MSB och Lagen om brandfarliga och explosiva varor (Bengt Dahlgren; 

LTH; Brandskyddslaget, 2014).  
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3.6. Lagen om brandfarliga och explosiva varor, MSB 
Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) syftar till att hindra, förebygga och 

begränsa olyckor och skador på liv, hälsa, miljö och egendom som kan uppkomma genom 

brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor. Med brandfarliga varor 

avses brandfarliga gaser och vätskor samt brandreaktiva varor. Explosiva varor omfattar 

explosiva ämnen, blandningar och föremål (MSB, 2017).  

Brännbart damm omfattas dock oftast inte av LBE då ämnena i ren form inte klassificeras 

som brandfarliga eller explosiva varor.  

3.7. Övriga nationella standarder eller specifika regler från försäkringsbolag 
Australien/Nya Zeeland ïAS / NZS Standarder används i hela området, AS / NZS 61241-

serien är lokala ekvivalenter till EN 61241-serien. 

Kanada ï Förordningsförslag om upphävande och ersättning Kontrollerade produkters 

föreskrifter att genomföra GHS klassificering en märkning av kemikalier (GHS) i Kanada, 

och att göra följdändringar att relatera regelverk. 

Kina ï GB/T standarder, i kinesisk form. 

Sydafrika ï SANS 612421- 0: 205 / EC61424: 10: 2014 Elektriska apparater för oss i närvaro 

av ett brännbart damm. 

Storbritannien ï Europeiska standarder som beskrivits tidigare plus EN 1127-1: 2009, EN 

1050: 1996, EN 13463-1: 2005, EN 14491: 2006, EN 14460: 2006, EN 14797: 2006, EN 

15089: 2007, EN 13821: 2002, EN 50281-2- 1: 1998, EN 618: 2002. 

USA ï OSHA (Occupational Safety and Health Administration) har ett antal federala 

standarder: 29 CFR 1910.1200, 29 CFR 1910.272, 29 CFR 1910.94, 29 CFR 1910.22, 29 

CFR 1910.176, 29 CFR 1910.269, 29 CFR 1910.132 (a), 29 CFR 1910.307 för klass II 

damm. OSHA har använt följande NFPA-standarder: 61, 68, 69, 77, 499, 654, 664 och 484.  

Det finns även specifika regler från försäkringsbolag. Som exempel kan FM Globals Property 

Loss prevention Data sheet 7-76 nämnas. Detta behandlar åtgärder för att förebygga och 

minska skadorna av bland annat dammexplosioner. 

 

4. Statistik och inträffade händelser 
För att skapa en bild av hur ofta dammexplosioner med metalldamm sker och för att ta reda 

på om det går att identifiera typiska bearbetningsprocesser eller maskiner som oftare än andra 

leder till dammexplosion har olycksstatistik från Arbetsmiljöverket hämtats in av Ken Nessvi 

och Lennart Evaldsson, PS Group. Denna statistik omfattar de händelser som rapporterats in 

till Arbetsmiljöverket mellan 2012 och 2017.  

Statistiken omfattar både bränder och explosioner. Efter genomgång av statistiken från 

Arbetsmiljöverket kunde 13 händelser identifieras som har med dammexplosioner med 

metalldamm att göra. Dessa presenteras i Tabell 2 nedan. 
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Tabell 2: Händelser med metalldamm från Arbetsmiljöverket 2012ï2017. 

Händelse År  Ämne Process/utrustning 

Gammalt slipdamm antändes vid slipning, 

brände hål på utsugsrör  

2012 Ståldamm Utsug 

Antändning av magnesiumspån i svarv 2012 Magnesium Svarv 

Brand/explosion i stoftavskiljare för shot 

peening 

2013 Framgår ej Stoftavskiljare 

Explosion i filteranläggning för utsug av 

titandamm 

2014 Titan Filteranläggning/utsug 

Misstänkt dammexplosion i blästermaskin 2014 Framgår ej Blästermaskin 

Kraftig smäll hos metallurgiföretag, oklar 

anledning 

2014 Framgår ej Framgår ej 

Explosion vid rengöring av utsugningssystem 2016   Utsug 

Explosion vid filterbyte i ventilationsaggregat 2016 Titandamm Filter/ventilationsaggregat 

Explosion i stoftavskiljare efter rökutveckling 2016 Framgår ej Stoftavskiljare 

Brand i ventilationsanläggning för 

svetsavdelning  

2016 Framgår ej Framgår ej 

Explosion vid dammsugning/rengöring av 

svetsutsug 

2017 Ooxiderat 

titanstoft 

Utsug 

Explosion vid dammsugning av utsug till 

robotsvets 

2017 Ooxiderat 

titanstoft 

Utsug 

Kraftig brand i Hg -filter, deformerade plåtar 2017 Framgår ej Hg-filter 

 

Totalt identifierades 62 händelser som dammexplosioner vid genomgång av statistiken. Det 

rör sig bland annat om explosioner i aska, pellets och trädamm. Detta innebär att cirka 21 % 

av dammexplosionerna har med metalldamm att göra.  

Enligt en rapport från CSB med statistik på dammexplosionsolyckor som har inträffat i USA 

har det skett 218 större olyckor mellan 1980 och 2005. Av dessa olyckor har 20 % varit med 

metalldamm (CSB, 2006). Detta kan jämföras med äldre statistik från USA från 1900 till 

1956. Av dessa olyckor var det cirka 7 % som hade med metalldamm att göra (Eckhoff R. K., 

2003).   

I januari 2014 inträffade en dammexplosion på en fabrik i Foley, Alabama som tillverkade 

aluminiumskyltar. Två anställda fick flygas till sjukhus med svåra brännskador (Keown, 

2016).  

Enligt statistik från Kina var andelen av de inträffade dammexplosionsolyckorna mellan 1981 

och 2011 som skedde i metallindustrier 10 % (Yan & Yu, 2012).    

En av de mest katastrofala dammexplosionerna inträffade i Kina i augusti 2014 med 75 döda 

och ca 200 skadade. Av dessa 200 avled senare 71 till följd av sina skador vilket höjde det 

totala antalet omkomna till 146. På anläggningen i Kina tillverkades aluminiumfälgar och 

explosionen inträffade i det gemensamma utsugssystemet (Li, Yang, Yuan, & Eckhoff, 

2016). 

För att få in ett så heltäckande statistiskt underlag som möjligt kontaktades även MSB och 

Räddningstjänsten Syd. Det visade sig dock att varken MSB eller Räddningstjänsten Syd 

hade någon direkt statistik på dammexplosioner. Räddningstjänsten Syd hade inte haft någon 

händelse som kunde kopplas till metalldamm. MSB får in insatsrapporter från 
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räddningsinsatser i hela landet, men i dessa finns inte explosion med som fast alternativ vilket 

innebªr att fºr att f¬ med s¬dana hªndelser m¬ste rªddningsledaren ha fyllt i òExplosionò i 

fältet precisera händelse (Ekberg, 2017).  
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5. Praktiska försök 
För att få en övergripande förståelse för fenomenet dammexplosioner samt för att jämföra 

explosionsbenägenheten för ett antal olika metallpulver har småskaliga försök genomförts. I 

detta kapitel beskrivs vilka försök som genomförts och hur de använda testutrustningarna 

fungerar samt de resultat som erhölls. Det har gjorts försök både i brandlabbet på LTH och i 

laboratoriet på Carlfors Bruk utanför Huskvarna.  

5.1. Aston Carlsson 
Det har skett en del dammexplosioner i Sverige och i världen genom tiderna. Sommaren 2017 

skedde en dammexplosion i Trångsund som ligger i södra Stockholm. Explosionen skedde i 

en dammsugare på företaget Aston Carlsson. Dammsugarens lock flög av vilket ledde till att 

damm virvlade upp och antändes utanför dammsugaren (Andersson, 2017). I denna rapport 

testas damm från samma dammsugare. 

Aston Carlsson är ett företag som ligger i Trångsund i södra Stockholm. De säljer 

halvfabrikat i rostfritt stål, aluminium, mässing, koppar som plåt, stång, rör och rördelar såväl 

från egentillverkning som från externa leverantörer (Aston Carlsson AB, 2017). 

5.2. Sandvik 
Sandvik är en verkstadskoncern inom metallbearbetning, materialteknik, gruv- och 

anläggningsindustri. Sandvik Materials Technology tillverkar avancerade rostfria stål- och 

speciallegeringar för de mest krävande industrierna. De erbjuder produkter som rör, tråd, 

band och metallpulver samt produkter för industriell värmning. Sandviks specialitet är 

produkter av fint metallpulver, mindre än 38 µm (Sandvik AB, 2017). 
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5.3. Mikroskop 
Varje material är unikt när det kommer till storlek och form på partiklarna. För att illustrera 

detta användes ett mikroskop för att jämföra de olika ämnena. I Figur 5 nedan finns bilder på 

samtliga testade ämnen.   

 

Det framgår i Figur 5 att det är skillnad i både storlek och form mellan de olika ämnena. 

Magnesium, koppar och nickellegeringen från Sandvik har störst partiklar medan övriga 

förhåller sig relativt lika. Framförallt magnesium utmärker sig vad gäller storleken. Vad 

gäller formen kan det konstateras att koppar och nickellegeringen har relativt sfäriska 

partiklar medan övriga har mer oregelbunden form. Något som också är värt att notera är att 

koppar- och magnesiumpartiklarna är av väldigt varierande storlekar.     

Figur 5: Bilder från mikroskop. 
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5.4. Brandlabbet på LTH 
Brandlabbet drivs av Avdelningen för Brandteknik vid Lunds Tekniska Högskola. I 

brandlabbet finns en huv med luftflöde under vilket samtliga försök genomfördes. Försöken 

gjordes med en testutrustning från PS Group, se Figur 6 nedan. Utrustningen fungerar som så 

att pulver fylls på i röret (1), den blå tanken (2) trycksätts till önskat tryck, brännaren (3) 

tänds och magnetventilen (4) öppnas så att pulvret blåses upp ur röret (5) och antänds. Flera 

olika material och metaller testades. Från början fanns en idé om att kunna räkna på 

dammkoncentration, men då det var svårt att validera resultaten övergavs detta.  

 

Figur 6: Testutrustningen från PSGroup. Bild av författare? 
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För att testa utrusningen och att för att jämföra en dammexplosion med organiskt material 

med en metalldammexplosion användes organiska material till en början. De organiska 

ämnena som testades var vetemjöl och florsocker. Metallerna som sedan testades var damm 

från Aston Carlsson, zink, koppar, aluminium, magnesium, aluminium från Carlfors Bruk och 

två nickellegeringar från Sandvik, NiCr49Nb och nickelbaslegering. En fullständig lista på 

vilka ämnen som testades och i vilka mängder finns i Tabell 3 nedan.  

Tabell 3: De ämnen som testades i brandlabbet. 

Sort Diameter 

(µm) 

Massa (g) 

Vetemjöl - 10 

Florsocker - 5 

CB600  10 0,5 

CB600 10 1 

CB600 10 1,5 

Al  - 1 

Al  - 5 

Al  - 10 

Cu - 5 

Cu - 10 

Cu - 15 

Mg - 1 

Mg - 2,5 

Mg - 4 

NiCr49Nb 90 5 

NiCr49Nb 90 10 

NiCr49Nb 90 15 

Nickelbaslegering 90 5 

Nickelbaslegering 90 10 

Nickelbaslegering 90 15 

Blandning, Aston Carlsson - 5 

Blandning, Aston Carlsson - 10 

Blandning, Aston Carlsson - 15 

Zn <45 5 

Zn <45 10 

Zn <45 15 
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5.5. Carlfors Bruk 
Carlfors bruk ligger cirka 4 kilometer sydost om Huskvarna. Verksamheten består av 

tillverkning av olika sorters aluminiumpulver. Företaget har cirka 70 anställda och har funnits 

sedan 1898. Från början tillverkades guldbrons för förgyllning av olika typer av produkter. På 

1920-talet började man tillverka aluminiumdamm. Av produktionen av aluminiumpulver 

exporteras cirka 98 % (Björklund, 2017).  

Då aluminiumpulver är väldigt reaktivt och kan användas vid till exempel tillverkning av 

sprängmedel är det enligt EU-regler klassat som en så kallad òdual useò-produkt. En dual 

use-produkt är något som används i både civila och militära tillämpningar. Detta innebär 

bland annat att Carlfors bruk är skyldiga att rapportera eventuella försök från privatpersoner 

att köpa aluminiumpulver (Björklund, 2017).     

Användningsområdena för aluminiumpulvret är främst tillverkning av lättbetong, som tillsats 

i färg och som tillsats i sprängämnen. Vid lättbetongtillverkningen reagerar aluminiumet med 

vatten och bildar vätgasbubblor som gör att betongen expanderar. Vid tillsats av aluminium i 

färg erhålls en väldigt tät färg som till exempel kan användas i invändigt i tankarna på 

oljefartyg (Björklund, 2017).  

Som råmaterial i tillverkningen används dels atomiserat aluminium och dels aluminiumskrot i 

form av folie, se Figur 7 nedan (Björklund, 2017). Tillverkningsprocessen med 

aluminiumfolie som råvara beskrivs övergripande nedan: 

1. Folien rivs isär till mindre bitar.  

2. Kulkvarnar med stålkulor maler materialet efter tillsats av lacknafta, se Figur 8 nedan. 

Lacknafta används för att förhindra oxidering och hindra dammexplosioner från att 

uppstå.   

3. Filterpressar pressar samman materialet till en pasta.  

4. Pastan vakuumtorkas, efter torkningen finns risk för dammexplosion. För att minska 

risken inerteras området där dammet kommer ut efter torkningen med kvävgas så att 

syrehalten blir cirka 7 %. 

5. I det sista steget förpackas pulvret i 200-liters fat. 

 

Figur 7: Aluminiumfolie som används som råmaterial. 


































